
 مواد تشکیل دهنده ساروج چیست؟

بدنه اصلی سارو ج از ترکیب آهک با سیلیس فعال شکل می گیرد. نکته مهم فعال بودن سیلیس می باشد که به سیلیس 
آمورف یا بی شکل معروف است چرا که ساختمان آن بلوری نمی باشد. در گذشته برای تامین سیلیس از خاکستری که در  

فضولات حیوانی حاصل می شد استفاده می کردند که امروزه می توان از جایگزین هایی مانند سیلکافوم محل با سوزاندن 
میکروسیلیس استفاده کرد. یکی از معایب اصلی ساروج خاصیت کاهش حجم می باشد که با توجه به کاربرد ساروج در  

ل در نقش اصلی آن یعنی نفوذناپذیر کردن امر پوشش، این خاصیت باعث ترک خوردگی در سطح و در نتیجه ایجاد اختلا
سطح می شود. برای کاهش اثرات این خاصیت مخرب، در گذشته از الیاف طبیعی که شامل الیاف گیاهی مانند لوئی که از 
نوعی نی بدست می آمده و همچنین الیاف حیوانی مانند پشم بز و شتر و یا گاهی موی سر انسان ، استفاده می شده است.  

ه می توان از الیاف مصنوعی مانند الیاف پلیمری ، فلزی و یا شیشه ای به جای الیاف مصنوعی استفاده کرد. در  امروز
ساروج هایی با خاصیت های  کمیاب بوده و یا گاهی برای بدست آوردن ساروج بعضی مواقع که مواد اصلی تشکیل دهنده

مختلف از ماسه ریز دانه استفاده می شده است ولی این ماسه کارایی ملات را پایین می آورده که برای جبران آن از خاک  
رس استفاده می شده است. گاهی مواد افزودنی خاصی مانند تخم مرغ به ساروج اضافه می شده که فقط باید با آزمایش 

 .عیین نموداثرات دقیق آن را ت
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